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SKOTSELANVISNING — OLJADE PARKETTGOLV

Innan man borjar lagga golvet — nagra nyttiga anvisningar

e Golvet kan laggas pa varje torr, ren, bestandig och jamn yta.

* Man borde kolla underlagets fuktighet. Den bor vara: 2% for betongunderlag, 8% for
traunderlag och 0,5% for anhydritunderlag.

e De nykopta bradpaketen bor laggas vagratt i det rum déar golvet ska ldggas och sta
ouppackade under minst 48 timmar.

* Rummet ska ha bra ventilation.

e Bradpaketen Oppnas successivt under laggningen. Pa en gang kan man Oppna tva
paket for att titta pa brddorna och planera sitt dnskade moénster. Man borde kolla
plankorna mycket noggrannt i bra ljus innan och medan man lagger dem. De
eventuella skador som marks nar golvet ar lagt kan inte reklameras.

e Instruktionen ska ldsas noggrant innan man borjar golvlaggningen!

Generella rad
Vatten och sand ar tragolvets storsta fiender. For att skydda golvet mot dess paverkan
tillradar vi att lagga riktiga grovmattor pa utsidan som kan uppta sand och smuts, medan det

pa insidan bor vara mattor som upptar fukt.

Bord- och stolsben bor paforas filtmattor, for att beskydda golvet mot repor i ytskiktet. Pa
speciellt utsatta stdllen, for exempelvis under kontorstolar pa hjul, bor golvet skyddas med

skyddsmattor.

Luftfuktigheten i rummet ar mycket viktig bade for manniskor och parkett. Ideal luftfuktighet
i rummet ar 45-60% RF vid ca. 20°C. Om fuktigheten gar under 30% uppstar en fara att golvet

uttorkas och sprackas. Overstiger luftfuktigheten 60% kan golvet “hdja” sig.

BARLINEK S.A. www.barlinek.com

Al. Solidarnosci 36, 25-323 Kielce

phone: +48 41 333 11 11,

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: biuro@barlinek.com.pl Initial Capital: 145.170.000,00 zt



$Barlinek

WOODEN FLOORS

Rengoring och rengdringsmetoder

Anvand sa torra rengoringsmetoder som mojligt, till exempel dammsugning eller
torrmoppning. Vid tvattning tillsdttes medel som finns i Barkiet-system eller annat syntetiskt
rengoringsmedel till vattnet. (Se anvisning pa emballagen). Undga vattendverflod och
anvand en gott urvriden mopp. Eventuellt vattendverflod pa golvet bor tas bort omedelbart

innan det torkar.

Flackar

Det kan forstas handa att golvet smutsas ner. Utan storre problem kan flackarna tas bort
mad hjalp av olika rengéringsmedel.

Flackar kan tas bort fran oljade ytor med hjalp av Protektor Natura Trdrens eller andra
intensiva rengoringsmedel lampliga for oljade traytor. Hall det pa flacken och avvakta en
stund. Ta sedan bort det med en mjuk trasa. Upprepa om det behdvs. Ifall det ar syraflackar
och liknande slipa ytan forsiktigt forst med fint sandpapper. Behandla sedan ytan med

reparationsolja.

Uppfraschning

Om det uppstar stdllen dar oljan ar mer sliten eller matt an pa andra stallen, kan dessa
behandlas med medel dgnade at detta mal utan att hela golvet noédvandigtvis maste
behandlas. Har det slarvats med sk&tseln och golvet har blivit sa slitet att sjalva traet blivit
morkt/missfargat, maste golvet totalrenoveras genom att det slipas och oljebehandlas pa

nytt.
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